ITG

INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
tfida Tomase Bati 299, Louky, 763 02

ZKUSEBNi LABORATOR DIVIZE ZKUSEBNICTVi
vystavuje

ATEST
C. 412403628-01

na vzorek:

Stuhové uzavéry zn. KOH-I-NOOR

typ: klasicky (jednostranny), $ife: 20 mm
materialové slozeni: 100% polyamid
pfedloZzené barevné odstiny: bila, éerna

zadavatele:

KOH-I-NOOR a.s.
VrSovicka 478/51, 101 01 Praha 10 — Vr$ovice

vyhovuje zhlediska nasledujicich vybranych ukazateld zdravotni nezavadnosti -

— obsah formaldehydu, hodnota pH vodného vyluhu, obsah primarnich aromatickych aminu,
obsah extrahovatelnych tézkych kovli (As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg) ve vyluhu v potu (i 7
kyselém a alkalickém, stalobarevnost v potu kyselém a alkalickém, stalobarevnost v otéru za

sucha a za mokra, odolnost vié&i slindm a potu, pach - pozadavkim stanovenym v
v dokumentu:

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi . 84/2001 Sb. v platném znéni
o hygienickych pozadavcich na hraéky a vyrobky pro déti ve véku do 3 let

Atest byl vystaven na zakladé zkusebniho protokolu akreditované laboratofe &. 412403628-01 Ve
vydaného dne 12. 03. 2019. o

Datum vystaveni: 12. 03. 2019
Platnost atestu do: 11. 03. 2022

Ing. Jifi Samsonek, Ph.D.
vedouci zkusebni laboratore

Podminky poutziti Atestu a souvisejici informace:
1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku nami zkousenému.
2. Atest zistavé v platnosti, pokud nedojde ke zméném vyrobni technologie, pouZitych materiélil a norem nebo prislugnych
predpist, avak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i pozadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpist, ATEST nenahrazuje postupy a
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito pedpisy.
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ATEST
€. 412403628-01

Vyhodnoceni stanovenych parametra vzorki:

Mé&fena veligina ” Jednotka | PoZadavek " | Vysledek méreni ?|Nejistota ¥
Hodnota pH vodného vyluhu
- barva bila 7,1 0,2
- barva &erna i 4072 6,7 0,2
Obsah formaldehydu
- barva bila i 30 nedetekovatelné -
- barva gerna 9/kg S nedetekovateiné °) -
Obsah primarnich aromatickych amint
- barva bila < 0,05 -
- barva ¢erna mg/| * =RU8 < 0,05 -
. | Obsah extrahovatelnych tézkych kovl
/| ve vyluhu v potu kyselém
- barva ¢erna
arzén As <0,20 <0,10 -
olovo Pb <0,20 <0,20 -
kadmium Cd <0,10 <0,10 -
chrom Cr 6) <1,00 <0,10 -
kobalt Co mg/kg <1,00 <0,10 -
méd Cu <25,0 <0,10 5
nikl Ni <1,00 <0,10 s
rtut Hg <0,02 < 0,02 -
Obsah extrahovatelnych tézkych kov
... ve vyluhu v potu alkalickém
|- barva ¢erna
arzén As <0,20 <0,10 -
olovo Pb <0,20 <0,20 -
" | kadmium Cd <0,10 <0,10 =
chrom Cr 6) <1,00 <0,10 -
[ kobait Co i <1,00 <0,10 -
| méacu <250 <0,10 -
nikl Ni <1,00 <0,10 -
|ut Hg <0,02 <002 - =
|| Stélobarevnost v potu kyselém
- barva bila stupen
zména plvodniho odstinu Sedé min. 3-4 5 -
zapusténi do doprovodné tkanin stupnice ;
baﬁlna / polyamiﬁc)v' g s~ 51 i
Pach ,
: |- barva bila - typicky pro material | typicky pro material -
|- barva &erna typicky pro material | typicky pro material -

Podminky poutZiti Atestu a souvisejici informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku némi zkousenému. - L N/

2. Atest zistava v platnosti, pokud nedojde ke zménédm vyrobni technologie, pouzitych materiélti a norem| réHo pg sl
avsak nejdéle do data platnosti Atestu. =

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dal$i pozadavky nérodnich nebo EU legislativnich predpisi, ATE
dokumenty nezbytné k posouzeni shody s témito predpisy.
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Vyhodnoceni stanovenych parametry vzorku:

ATEST
€. 412403628-01

Mérena veliginag Jednotka | Pozadavek ? | Vysiedek mareni D Nejistota 2
Stalobarevnost v potu alkalickém
- barva bila stupen
zmena puvodniho odstinu Sedé |  min. 3-4 S, i =
zapusténi do doprovodné tkanin stupnice :
ba€lna / polyamilc)j | f iR, D44 5/5 )
Stalobarevnost v potu kyselém
qoavacema (| 0" | stupen
zména pivodniho odstinu i Sedé min. 3-4 5 -
zapusteni do doprovodné tkanin stupnice .
baelna / polyamilc; 4 . & 3 3L -
Stalobarevnost v potu alkalickém
- barva gerna = stupeni
j Zmeéna puvodniho odsting : i Sedé min. 3-4 5 et Ll

| zapusténi do doprovodné tkanin stupnice .
baelna / po/yamilc)/ § fin 34 ik ]
Stalobarevnost v otéry —>3¢
- barva éerng i BT stuze’-n ~
Za sucha S e D g tlsue)niec e |__min. 4 5 =
za mokra min. 2-3 5 -

A f)g:rlc:%te \:ggl slinam a potu . bdolé odolnd <

Vysvétlivky k tabulce
" poZadavek je uveden ve

hygienickych pozadavcich na
2)

3 rozsirena nejistota méreni pro
pravdépodobnosti pokryti asi 95%
4)
5)
6)
7)

v otéru, odolnost ve slingch 3 potu

Podminky pousziti Atestu a souvisejici informace:
it

Vyhlasce Ministerstva zdravotnicty
hracky a vyrobky pro déti ve
symbolem < je oznagen detekéni limit metody
koeficient rozsifeni k = 2, coZ pro normalni rozdéleni odpovida

mg anilinhydrochloridu na 1 litr vyluhu
vysledek méreni mensi nez 16 mg/kg
vztaZeno na kg testovaného materialu
obsah extrahovatelnych téZkych kovu ve vyluhu v potu k

yly stanoveny u stu
parametry byly stanoveny u oboy predloZenych stuhov

Atest se vztahuje pouze ke vzorky némi zkousenému.

2. Atest zistsva v Platnosti, pokud nedojde ke zméném

avs$ak nejdéle do data platnosti Atestu.

3. Pokud se na vyrobek vztahuji dalsi poZadavky néro

dokumenty nezbytné

véku do 3 let

vyrobni technologie, pouzitych materiali a nore

dnich nebo EU legislativnich predpist, ATES
k posouzeni shody s témito predpisy.
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yselém a alkalickém,
hového uzavéry barvy
ych uzavérd jednotlive.

i €. 84/2001 Sb. v platném znéni o
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